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Die 2-in-1 Unterschicht:
akustische und thermische Leistungen

insulit Bi+20 ist eine thermoakustische Unterschicht, die die Ubertragung des Trittschalls
zwischen den Etagen eines Gebdudes verringert. Sie sorgt ebenfalls fir eine Verbesserung des
Warmedurchlasswiderstandes des Bodens. Nun ist es mdglich, mit nur einem einzigen Produkt
den gdngigen akustischen und thermischen Normen beziglich der FuBbodenisolierung in
Wohngebdauden zu entsprechen! insulit Bi+20 dient als Heizestrichersatz, was letztendlich ein
Zeit-, Geld- und Platzersparnis wéahrend des Fullbodenaufbaus bedeutet.

Struktur

insulit Bi+20 besteht aus einer = 15 mm dicken Schicht aus physikalisch vernetztem und geschlossenzelligem
Polyolefinschaumstoff, der mit einem = 8 mm dicken akustischen Filz mit geringer dynamischer Steifigkeit
verbunden ist. Die Kombination dieser beiden Materialien ermdglicht es dem insulit Bi+20 ein breiteres
Frequenzspekirum abzudecken: der Akustikfilz absorbiert die niedrigen Frequenzen und der Schaumstoff
verringert die mittleren und hohen Frequenzen eines Schalls.

Geschlossenzelliger, physikalisch vernetzter
Polyolefinschaum (= 15 mm)

:

™ Klebestreifen

P

\d —\ Akusticher Polyesterfilz (=8 mm)
Eigenschaften
Materialien Physikalisch vernetzter Polyolefinschaum,
Akustischer Polyesterfilz

Dicke =23 mm (EN 823)
Farben Grau (Schaumstoff) / Anthrazit (Filz)
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Trittschallddmmung

AL, =29 dB (ENISO717-2:2013 - EN IS0 10140-3/2010)

Dynamische Steifigkeit

s’ < 6 MN/m? (EN 29052-1)

ReiBfestigkeit

43 - 46 N (EN 12310-T)

Kriechen

< 5% unter 2 kPa

Waéarmewiderstand

R, = 0,60 (m2K)/W (EN 823:2013)

Waérmeleitfahigkeit

A=< 0,036 W/m.K bei 10°C (& 12667:2001)

Lénge 20 m

Breite Tm
Gewicht + 700 g/m?
Gewicht pro Rolle 14 kg

Verbindungsstelle

Den Verbund von mehreren Bahnen mit dem mit-
geliefertem StickelTape durchfihren (25 m x 7 cm)

Verpackung

Plastikfolie, enthalt Verlegungshinweise

Feuerwiderstandsklasse

Klasse E (DINEN 13501-1)




= Rohstoffersparnis
= Zeitersparnis wahrend der Verlegung

.. = Hohengewinn
einzige = Verringerung der Bauzeit
[age = Verringerung der Durchfiihrungskosten

Vorteile

Entspricht den akustischen Normen
Rollenformat, einfaches und schnelles verlegen
Geringe Hoéhe. Leichtes und flexibles Material

PreisgUnstig
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Mitgelieferter Klebestreifen fir den Verbund der
Uberlappungen

A 4

Physikalisch vernetzter, geschlossenzelliger
Polyolefinschaumstoff: garantierte Langlebigkeit

» Sehr geringe dynamische Steifigkeit = starke
akustische Leistung

Prufberichte

Insulit Bi+20 verfugt Uber aktuelle Prifberichte
des WTBs, die die Wirksamkeit der Unterlage
beurkunden. Die Tests wurden geméaf3 ISO 717-
2:2013 durchgefihrt und die Prifberichte sind
auf Anfrage erhaltlich.

Zuverlassigkeit

Zeitliches Kriechen

Die Unterlage insulit Bi+20 ist auf
Langlebigkeit ausgelegt. Wir verwenden
ausschlieBlich Materialien, die unter der
Belastung des schwimmenden Bodens im
Laufe der Zeit nicht an Kompression leiden.

Druckkrafttest zur Ermittlung des Kriechens
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Drucklast bei den durchgefihrten Tests: =2 kPa

Druckfestigkeit

Die insulit Bi+20 Unterlage zeugt von einer
auBerordentlichen Druckfestigkeit und ist
somit eine ausgezeichnete Lésung gegen
Trittschall fr alle Arten von Wohngebéuden.

Druckfestigkeitstests
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Entspricht den Normen, und zwar schon bei einlagiger Verlegung

Akustische Eigenschaften

Die akustische Unterlage insulit Bi+20 Flexible Abdichtung

wird unter einem ca. 80 mm dicken
schwimmendem Estrich  verlegt. Sie
ermdglicht es, den Estrich vom Rest
der Gebdaudestruktur  abzukoppeln
und trégt somit zur Minderung der
TrittschallUbertragung zwischen den
Etagen des Gebdudes bei.

Bodenbelag
Lfoam-Randdémmstreifen
+ 8 cm dicker Estrich
Klebestreifen

insulit Bi+20

*—— Betonplatte oder Hohldiele

Isolierung gegen Trittschall (cemss eniso 717.2:2013; en10140:2010)

Die akustische Unterlage insulit Bi+20 entkoppelt hervorragend den schwimmenden Estrich von der Betonplatte. Sie
verhindert die TrittschallGbertragungen zwischen den Etagen eines Gebé&udes und Gbertrifft bei weitem die Minimalwerte,
die in der Norm DIN 4109-2 bezuglich des akustischen Komforts in Wohn- und Burogebé&uden vorgeschrieben sind.

Ermittelte Trittschallminderung bei Einsatz der Unterlage insulit Bi+20: |ALy = 29 dB

Insulit Bi+20 isoliert gegen die Frequenzbereiche auf die das menschliche Gehér am empfindlichsten ist:

20,1 dB bei 250 Hz 40,4 dB bei 1000 Hz
31,2 dB bei 500 Hz 47,2 dB bei 2500 Hz

Trittschalldémmwerte

Isolierter Boden J—
Ln,o L AL O Rohdecke
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Isolierung unter | Trittschalld&ém-
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Die diinne und preisgiinstige Losung

Isolierung gegen Luftschall

Verbesserung des bewerteten Schalldémm-Mafdes Ry- Gemas N 12354-1

Die insulit Bi+20 Unterlage erméglich eine einwandfreie Entkopplung des Estrichs von der Betonplatte (Masse/Feder/
Masse Prinzip). Die Eigenfrequenz des insulits Bi+20 ist sehr niedrig (f, < 30 Hz), was dazu fihrt, dass die Unterschicht
eine sehr geringe dynamische Steifigkeit besitzt: s, = 6 MN/m3|.

Diese Materialeigenschaft erméglicht es, eine bessere akustische Isolierung gegen Luftschall zu erzielen, als mit Produkten,
die eine héhere Eigenfrequenz als das insulit Bi+20 besitzen. Die Ddmmung gegen Luftschall liegt unter 35 dB-Rw/2 bei
Systemen wo das insulit Bi+20 mit einer Betonplatte kombiniert ist. Das bewertete Schalldémm-Maf3 (Rw) der Betonplatte
liegt in dieser Systemkonfiguration zwischen 20 und 60 dB. Vergleichsweise erzielt eine Unterschicht, deren Eigenfrequenz
bei 160 Hz liegt, ein Luftschallminderungsmaf} von < 28 dB-Rw/2, bzw. eine Verbesserung von maximal 7 dB.

Thermische Leistung

Zusétzlich zur Tritt- und Luftschallminderung erméglicht das insulit Bi+20 eine thermische Isolierung zwischen zwei
Etagen. Es genigt eine einlagige Verlegung des Produktes: das insulit Bi+20 ersetzt némlich den Heizestrich.

Wérmedurchlasswiderstand: [R = 0,60 m2K/W | WTB-Prifbericht 2015-DE 632xC370.

Systembeispiel Schicht R (m2K/W

Mit 18 cm hohen Betonhohldielen und - === = = = = = — Rsi 0,1

. . ;i . : - Fliesenbelag 1 cm 0,008
einem 8 cm dicken schwimmenden Estrich L .. L .

) . . . . Estrich 8 cm 0,08
liefert das Bi+20 eine leistungsstarke .

thermische Isolierung zwischen zwei insulit Bi+20 0,60
Wohneinheiten und erreicht einen U
Wert < 1.

Betonhohldielen 0,158

(18 cm)
Rsi 0,1
% %
'Ry Gesamt 1,046 |

‘ U=20,96 u=1/R) ‘

Ausgleichestrich?

Das insulit Bi+20 kann auf einen Auslgleichestrich aus z.B. Styroporbeton oder Schaumbeton verlegt werden. Diese Art
von Ausgleichestrich verbessert zwar die thermische Isolierung des Gesamtsystems, ist aber nicht notwendig um einen
U-Wert < 1 zu erreichen.

Die Verwendung eines Ausgleichestrichs aus gesprihtem Polyurethan ist nicht empfohlen, da diese Anwendung die
akustische Leistung der Unterlage beeintrachtigt.



Verlegungshinweise

Vorbereitung

1 Entrollen Sie das insulit Bi+20 direkt auf die Techniken. Die Betonplatte

muss eben sein und sorgféltig abgebirstet werden. An den Kreuzungen
der Rohre ist es notwendig, mit Hilfe von Sand oder Zement jegliche
Hoéhenunterschiede auszugleichen, um die Entstehung von Hohlréumen unter
der insulit Bi+20 Unterlage zu vermeiden.

2

Verlegung der Unterschicht

Das insulit Bi+20 muss mit der Filzseite nach unten entrollt werden.

Verlegen Sie die Bahnen parallel zueinander, Rand an Rand und
ohne Uberlappungen. Verbinden Sie die Bahnen mit dem mitgelieferten
StickelTape um jegliche Wérmebricken zu vermeiden. Bei den Bahnen, die
an den Wénden entlang liegen, ist es nétig, das Uberstehende insulit Bi+20
abzuschneiden.
Isolieren Sie sorgfdltig die vertikalen Rohre von dem Estrich den sie durchqueren
mit Hilfe von selbst hergestellten Muffen aus dem mitgelieferten Fugenband
Lfoam von insulco.
Verwenden Sie den Lfoam-Randdémstreifen um die insulit Bi+20 Unterlage
mit der Wand zu verbinden. Vor der Verlegung des Estrichs muss sichergestellt
werden, dass das insulit Bi+20 wasserdicht verlegt worden ist. Im Zweifelsfall
muss ein PE-Film auf die Unterschicht angebracht werden.

Herstellung des Estrichs

Direkt nach der Befestigung des Lfoams muss ein ca. 8 cm dicker

verstarkter Estrich auf das insulit Bi+20 gelegt werden. Der Uberschuss
an Lfoam-Randstreifen muss innerhalb von 24 Stunden nach Anbringung von
der Wand abgeklebt werden, kann aber erst nachdem der Endbodenbelag
installiert worden ist endgiltig abgeschnitten werden. Die Fufbodenleiste
muss ein kleines Stick héher als der FuBboden and die Wand angebracht
werden um jegliche seitliche Schallibertragungen zu vermeiden. Tragen Sie
anschlieend eine flexible Dichtung unter der Fuflbodenleiste auf.

Der Estrich muss gemd&f den offiziellen Empfehlungen angefertigt werden.

FuBbodenheizung?

Es ist mdéglich, das insulit Bi+20 mit einer Fullbodenheizung zu
kombinieren. In diesem Fall empfehlen wir eine Montage der Heizung
unmittelbar Gber der insulit Bi+20 Unterlage. Bitte geben Sie bei der
Auswahl des Heizsystems darauf Acht, dass auch eine schwimmende
Verlegung méglich ist. Die Rohre der FuBbodenheizung durfen auf
keinen Fall die insulit Bi+20 Unterlage durchqueren.

insslco
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Weitere Informationen unter:

www.insulco.eu

Entrollen Sie die insulit Bi+20
Bahnen Kante an Kante

Dichten Sie die Bahnen mit dem
mitgeliefertem StickelTape ab

Ziehen Sie den Lfoam-
Randdémstreifen an der Wand hoch

Stellen Sie einen ca. 8 cm dicken
verstérkten Estrich her und legen Sie
diesen auf das insulit Bi+20

s
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Entdecken Sie unser komplettes
Angebot auf: www.insulco.eu

Die hier gelieferten Informationen beruhen auf Studien und Erfahrungswerten; sie werden im guten Glauben weitergegeben, stellen jedoch weder eine
Garantie unsererseits dar, noch tbernehmen wir dafir keine Haftung, selbst wenn dabei die Rechte Dritter verletzt werden. Verantwortlicher Herausgeber:

insulco srl, rue Buisson aux Loups, Ta - 1400 Nivelles - Ausgabe 02/ 2022




